YAPILARIN
60ZiM
ORTAG

zofalr

YALITIM






izofalt Yalitim olarak 2009 yilinda Batman Organize Sanayi
Bolgesi'nde kurulduk. 2010 yilinda tretime basladigimiz 25 bin
metrekarelik alani 2013 yili itibariyle 50 bin metrekare alana
tasidik. Bugtin modern Uretim tesislerimizde faaliyetlerimizi yeni

ve teknolojik yatinmlarimiz ile artirarak strdtirdiriyoruz.

2010 yilinda polimer bitiimli membran értileri, mikronize kalsit,
plastik geri donlstm ve likit emulsiyonlari olmak lizere toplam 4
Uretim tesisimiz ile basladigimiz bu yolculuga 2013 yilinda drenaj
levha sistemleri, geotekstil kece ve yapi kimyasallarr ile 2014
yilinda ise singil (shingle) ¢ati kaplama ortlleri Gretim tesislerimizi
ekleyerek devam ettik.

Bizler tlkemizin bina ve insaat kalitesinde artan izolasyon
ihtiyaclarini en yuksek kalite standartlariyla karsilamayi ilke
edindik.

Amacimiz; sektorde izofalt markasiyla kalite ve giiven anlayisini

saglamak. Yarattig| ilklerle yalitim sektortint teknoloji
dinyasinda bir adim daha ileri tasimak.

Amacimiz; Diinyada degisen pazar ve rekabet kosullarini goz
onulne alarak, kendi teknolojisini ve Urlnlerini gelistiren, bu
alanda muhendislik glictine ve AR-GE’ye yatirim yapan, yurt-igi ve
yurt-disi arastirma kurumlarr ile Gniversitelerle ortak projeler
yurGten bir Izofalt olmak.

Amaclarimiza ulasmak icin, izofalt Yalitim olarak sektordeki
gelismeleri takip ediyoruz ve lilkemiz icin cok nemli
gorduglmiz ihracat calismalarimizi her gecen giin daha da
ileriye taslyoruz. Batman'da gergeklestirdigimiz bu yatirmlarla
hem bdlgeye verdigimiz Gnem hem de verdigimiz glivenle sosyal
bir sorumlulugu paylasmayi, yapacagimiz ihracatla da tlkemize
katma deger saglayacagimizin inancini taslyoruz.
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IZOFALT
GARDEN

Izofalt Garden, cam tUll veya
polyester kece tasiyicili, SBS (styrene-
butadiene-styrene) ile modifiye
edilmis bitimden dretilmis, alt ve Ust
yuzeyleri PE (polietilen) film ile kapli,
yuksek elastik ozellik gosteren,
saloma veya sicak asfalt ile
uygulanan bir su yaliim ortusudur.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin izo-
falt su yalitim ortlsi Garden serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt kat yali-
tim ortisi olarak izofalt su yalitim ortist Garden
serisi kullanilabilir. Soguk iklimler icin tasarlandig
gibi, her trll esneklik gerektiren ylzeyde yapila-
cak olan su yalitimlarinda izofalt su yalitim 6rtiist
Garden serisi alt ve orta kat ortusu olarak kullanila-
bilmektedir. Banyo-mutfak gibi 1slak hacimler ve
basincli veya basingsiz yeralti veya yiizey sularinin
oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yalitim 6rtiist Garden
serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas ve
yagdan arindinlmali, gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak ylzeye izofalt sirme esasli su
yalitim malzemesi membran astari tatbik edilmeli,
tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
ton ise ahsap mala perdahli meyil sapiile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. Izofalt su yalitim ortisi

Garden serisi uygulamasindan once, yuzeye bi-
timli sollisyon astar iZK-3000 veya bitimli eml-
siyon membran astar strilmus olmali ve kurumasi
beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en duguk
kot) ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortisi
Garden serisi uygulamasina baslanir. izofalt su yali-
tim OrtUsU Garden serisi, saloma alevi ile isitilarak
veya onlne sicak asfalt dokmek suretiyle yizeye
yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapil-
malidir. Ortinin 1 m olan kisa kenar bindirmele-
rinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 15 cm
bini payi birakilmali ve ek yerleriiyice yapistirilma-
lidir. Katmanlar arasinda da kisa kenarda 50 cm ve
uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmalidir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim ortist Garden serisi
rulolar Ustl kapali mekanlarda ve dik bir sekilde
depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarin-
dan korunmalarricgin Uzerinin ortdlmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diz bir zeminde,
kapali ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BIRIM STANDART EC3000 EP3000 EP4000
TASIICI qr CAMTOLU -60 POLYESTER-150 POLYESTER-180
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PE FILM PE /PEFILM PE /PEFILM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 3+0,2 340, 4+0,2
AGIRLIK kg TSEN 1849-1 36-38 36-38 4,6-4,8

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN 1107-1 0,1 0,1 01
SICAKLIK DAYANIMI °C TSEN 1110 120 120 120
SOGUKTA BUKULME °C TSEN 1109 -20 -20 -20

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) N/5cm TSEN12311-1 400/300 1000/800 1000/800
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN12311-1 22 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx10m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 300 300 250




IZOFALT
PREMIUM

Izofalt Premium, polyester kece veya
cam tult tastyicili, APP (Ataktik
polipropilen) ile modifiye edilmis
bitdmden dretilmis, alt ve Ust yUzeyleri
PE (polietilen) film ile kapli, ylksek
plastomerik ozellik gosteren, saloma
veya sicak asfalt ile uygulanan bir su
yalitim ortusuddr.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin izo-
falt su yalitim 6rtist Premium serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda Ust kat ya-
litim 6rtisy olarak izofalt su yalitim ortiist Premi-
um serisi kullanilabilir. Iiman iklimler igin tasarlan-
misolup suyalitimlarinda Ust, alt ve orta kat ortisu
olarak kullanilabilmektedir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yalitim &rtiisti Premi-
um serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas ve
yagdan arindinlmali, gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak ylzeye izofalt stiirme esasli su
yalitim malzemesi membran astari tatbik edilmeli,
tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yaliim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saptile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim ortusu
Premium serisi uygulamasindan once, ylzeye bi-
timli sollsyon astar IZK-3000 veya bitimli eml-

siyon membran astar strilmus olmali ve kurumasi
beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en duguk
kot) ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortisi
Premium serisi uygulamasina baslanir. izofalt su
yalitim ortist Premium serisi, saloma alevi ile 1siti-
larak veya ontine sicak asfalt dokmek suretiyle yi-
zeye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapilmalidir. Orttinin 1 m olan kisa kenar bindir-
melerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise
15 cm bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapis-
tinlmalidir. Katmanlar arasinda da kisa kenarda
50 cm ve uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmalidir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtlisti Premium se-
risi rulolar Ustl kapali mekanlarda ve dik bir sekil-
de depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, gtines isinlarin-
dan korunmalarrigin Uzerinin ortdlmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diz bir zeminde,
kapali ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BiRIM STANDART 2000 (3000 P3000 P4000 PAR4000
TASIYICI qr CAMTULU-70 CAMTOLU -70 POLYESTER-150 | POLYESTER-180 | POLYESTER-180
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM PE FILM/ MINERAL
KALINLIK mm TS EN 1849-1 20,2 3402 3402 4402 40,2

AGIRLIK kg TSEN 1849-1 3638 3,638 3,638 4,6-48 46-48

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN1107-1 0 01 0, 01 0

SICAKLIK DAYANIMI o TSENT110 120 120 120 120 120

SOGUKTA BUKULME o TSEN 1109 -10 -10 -10 -10 -10

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) NSem | TSEN12311-1 400/300 400/300 1000/800 1000/800 1000/800
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 123111 22 22 35/35 35/35 35/35

RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx15m Tmx10m Tmx10m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 450 300 300 250 250
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IZOFALT

Izofalt, cam tUll ve polyester
kece tastyicili, APP (Ataktik
polipropilen) ile modifiye edilmis
bitimden dretilmis, alt yuzeyleri
PE (polietilen) film ile kapl, Ust
yuzeyleriise PE (polietilen) film
veya degisik mineraller ile kapli,
yUksek plastomerik 6zellik
gosteren, saloma veya sicak
asfalt ile uygulanan bir su yalitim
ortusudar.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin izo-
falt su yalitim ortUst Izofalt serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt ve Ust
kat yalitim ortsi olarak izofalt su yalitim ortusd
izofalt serisi kullanilabilir. liman iklimler icin tasar-
lanmis olup su yalitimlarinda alt, orta ve Ust kat
ortusu olarak kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak
gibiislak hacimler ve basincli veya basincsiz yeralti
veya ylzey sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yalitim ortiisi Izofalt
serisi uygulama yapilacak yizey, toz, kir, pas ve
yagdan arindirilmali, gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak ylzeye izofalt stirme esasli su
yalitim malzemesi membran astari tatbik edilmeli,
tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saprile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim ortisi
izofalt serisi uygulamasindan once, ylizeye bitim-

lU soliisyon astar 1ZK-3000 veya bitimli emdlsi-
yon membran astar surilmis olmali ve kurumasi
beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en dusuk
kot) ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortisi
izofalt serisi uygulamasina baslanir. izofalt su yali-
tim ortusy Izofalt serisi, saloma alevi ile isitilarak
veya Online sicak asfalt dokmek suretiyle ylzeye
yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapil-
malidir. Ortinin 1 m olan kisa kenar bindirmele-
rinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 15 cm
bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapistiriima-
lidir. Katmanlar arasinda da kisa kenarda 50 cm ve
uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmalidir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtisu Izofalt serisi
rulolar Ustl kapali mekanlarda ve dik bir sekilde
depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarin-
dan korunmalarrigin tzerinin ortilmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diiz bir zeminde
ve kapall ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BIRIM STANDART 2000 (3000 P3000 P4000 PAR4000 PAR3000
TASIYICI qr CAMTOLU- 60 CAMTOLO -60 POLYESTER-140 | POLYESTER-160 | POLYESTER-160 | POLYESTER-150
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PE FILM PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PE FILM PEFILM/ PE FiLM/
MINERAL MINERAL
KALINLIK mm TSEN 1849-1 2402 3402 3402 4+0,2 4402 3402
AGIRLIK kg TSEN 1849-1 3,6-3,8 3,6-38 36-38 4,6-48 4,6-4,8 3,6-3,8
SU GECIRIMSIZLIK - TSEN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN1107-1 0,1 01 01 01 01 0,1
SICAKLIK DAYANIMI °C TSENTT10 120 120 120 120 120 120
SOGUKTA BUKULME °C TSEN 1109 -10 -10 -10 -10 -10 -10
CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) N/Scm | TSEN 123111 400/300 400/300 1000/800 1000/800 1000/800 1000/800
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 123111 2/2 2/2 35/35 35/35 35/35 35/35
RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx15m Tmx10m Tmx10m Tmx10m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 450 300 300 250 250 250
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IZOMEM
GARDEN

Izomem Garden, cam till ve polyester
kece tastyicili, SBS (styrene-butadiene-
styrene) ile modifiye edilmis bitimden
Uretilmis, alt ve Ust yuzeyleri PE
(polietilen) film ile kapli, yiksek elastik
ozellik gosteren, saloma veya sicak
asfalt ile uygulanan bir su yalitim
ortusudar.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin izo-
falt su yalitim értist izomem Garden serisi kullani-
lir. Hafif metal ¢atilarda veya prefabrik catilarda alt
kat yalitim ortst olarak Izofalt su yalitim ortsd
Izomem Garden serisi kullanilabilir. Soguk iklimler
icin tasarlandigr gibi, her turli esneklik gerektiren
yuzeyde yapilacak olan su yalitimlarinda izofalt su
yalitim 6rtlst izomem Garden serisi alt ve orta kat
ortusu olarak kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak
gibiislak hacimler ve basincli veya basincsiz yeralti
veya ylzey sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yalitim ortiisi izo-
mem Garden serisi uygulama yapilacak yizey, toz,
kir, pas ve yagdan arindirilmali, gevsek parcalar ka-
zinmalidir. Uygulanacak ytizeye bagli olarak gerek-
li hallerde, uygulama yapilacak ylzeye Izofalt str-
me esasli su yalitim malzemesi membran astari
tatbik edilmeli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saprile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim ortisi
izomem Garden serisi uygulamasindan énce, yi-

zeye bitimli soltsyon astar IZK-3000 veya bitlim-
[0 emulsiyon membran astar surtlmus olmali ve
kurumasi beklenmelidir. Catinin en alt kisminda
(en dustk kot) ve meyile dik yonde izofalt su yali-
tim ortist Izomem Garden serisi uygulamasina
baslanir. izofalt su yalitim 6rtist Izomem Garden
serisi, saloma alevi ile isitilarak veya ontine sicak
asfalt dokmek suretiyle yiizeye yapistirilir. Siralar
arasinda mutlaka sasirtma yapilmalidir. Ortinin
1 m olan kisa kenar bindirmelerinde 10 cm, uzun
kenar bindirmelerinde ise 15 cm bini payi birakil-
mali ve ek yerleri iyice yapistinlmalidir. Katmanlar
arasinda da kisa kenarda 50 cm ve uzun kenarda
5 m sasirtma yapilmalidir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtlst izomem Gar-
den serisi rulolar Usti kapali mekanlarda ve dik bir
sekilde depolanmalidirlar. Eger rulolarin acikta
uzun bir stre depolanmalari gerekiyorsa, gines
isinlarindan korunmalari icin Uzerinin ortdlmesi
gerekmektedir. Rulolar paletsiz halde istiflenecek-
lerse Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diz bir ze-
minde, kapali ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BIRIM STANDART EC3000 EP3000 EP4000
TASIYICI qr CAMTOLO -55 POLYESTER-130 POLYESTER-140
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM PE /PE FILM PE /PE FiLM
KALINLIK mm TSEN 1849-1 340, 3+0,2 4+0,2
AGIRLIK kg TSEN 1849-1 3,6-38 36-38 4,6-4,8

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN1107-1 01 0,1 0,1
SICAKLIK DAYANIMI °C TSEN 1110 120 120 120
SOGUKTA BUKULME °C TSEN1109 -20 -20 -20

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) N/5cm TSEN12311-1 400/300 800/600 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 12311 2/2 35/35 35/35

RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx10m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 300 300 250
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IZOMEM

Izomem, cam tUlU ve polyester
kece tastyicili, APP (Ataktik
polipropilen) ile modifiye edilmis
bitdmden dretilmis, alt ve Ust
yuzeyleri PE (polietilen) film ile
kapli, yUksek plastomerik dzellik
gosteren, saloma veya sicak asfalt
ile uygulanan bir su yalitim
ortusudar.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin izo-
falt su yalitim ortust izomem serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt kat yali-
tim ortust olarak izofalt su yalitim 6rtiist izomem
serisi kullanilabilir. Iiman iklimler icin tasarlanmis
olup su yalitimlarinda alt ve orta kat ortiisi olarak
kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak gibi i1slak ha-
cimler ve basincli veya basingsiz yeralti veya ylizey
sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yalitim ortisi izo-
mem serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas
ve yagdan arindirilmali, gevsek parcalar kazinmali-
dir. Uygulanacak yuzeye bagli olarak gerekli haller-
de, uygulama yapilacak yuzeye izofalt stirme esasli
su yalitim malzemesi membran astari tatbik edil-
meli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saptile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim 6rtisi
Izomem serisi uygulamasindan 6nce, yizeye bi-

timlu soliisyon astar IZK-3000 veya bitimli eml-
siyon membran astar sirilmis olmali ve kurumasi
beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en dusuk
kot) ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortlsi
izomem serisi uygulamasma baslanir. izofalt su ya-
litim 6rtist izomem serisi, saloma alevi ile isitila-
rak veya ontine sicak asfalt dokmek suretiyle yize-
ye yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma
yapilmalidir. Orttinin 1 m olan kisa kenar bindir-
melerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise
15 cm bini payi birakilmali ve ek yerleriiyice yapis-
tirlmalidir. Katmanlar arasinda da kisa kenarda
50 cm ve uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmalidir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim ortiist izomem seri-
sirulolar Ustl kapali mekanlarda ve dik bir sekilde
depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarin-
dan korunmalarricin Gzerinin ortdlmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-uste konulmazlar. Dik olarak duz bir zeminde
ve kapali ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BiRIM STANDART (2000 (3000 P3000 P4000
TASIYICI gr CAMTOLU- 55 CAMTOLU- 55 POLYESTER-130 POLYESTER-140
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM
KALINLIK mm TS EN 1849 20,2 3402 3402 40,2
AGIRLIK kg TS EN 1849 3638 3638 3638 46-48

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN 1107-1 0 01 0 0
SICAKLIK DAYANIMI °C TSEN1110 120 120 120 120
SOGUKTA BUKULME ° TSEN 1109 -10 -10 -10 -10

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) N/5 cm TSEN 12311 400/300 400/300 1000/800 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 1231 22 22 35/35 35/35

RULO EBATLARI m TSEN1848- Tmx15m Tmx10m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 450 300 300 250




PROMER

Promer, cam tulu veya polyester
kece tastyicili, APP (Ataktik
polipropilen) ile modifiye edilmis
bitdmden dretilmis, alt yuzeyleri
PE (polietilen) film ile kapl, Ust
yuzeyleriise PE (polietilen) film
veya degisik mineraller ile kapli
yuksek plastomerik 6zellik
gosteren, saloma veya sicak
asfalt ile uygulanan bir su
yalitim ortusuddr.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin izo-
falt su yalitim ortlst Promer serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt kat yali-
tim ortsu olarak izofalt su yalitim ortust Promer
serisi kullanilabilir. liman iklimler icin tasarlanmis
olup su yalitimlarinda alt ve orta kat ortiist olarak
kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak gibi i1slak ha-
cimler ve basingli veya basingsiz yeralti veya ylzey
sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yalitim ortiist Pro-
mer serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas
ve yagdan arindirilmali, gevsek parcalar kazinmali-
dir. Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli haller-
de, uygulama yapilacak yuizeye izofalt stirme esasli
su yalitim malzemesi membran astari tatbik edil-
meli, tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saprile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim ortisi
Promer serisi uygulamasindan once, ylzeye bi-

timlu soltsyon astar IZK-3000 veya bitimli emdl-
siyon membran astar strtlmus olmali ve kurumasi
beklenmelidir. Catinin en alt kisminda (en duguk
kot) ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortisi
Promer serisi uygulamasina baslanir. izofalt su yali-
tim ortust Promer serisi, saloma alevi ile isitilarak
veya Online sicak asfalt dokmek suretiyle ylzeye
yapistirilir. Siralar arasinda mutlaka sasirtma yapil-
malidir. Ortinin 1 m olan kisa kenar bindirmele-
rinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 15 cm
bini payi birakilmali ve ek yerleri iyice yapistiriima-
lidir. Katmanlar arasinda da kisa kenarda 50 cm ve
uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmalidir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtlisti Promer serisi
rulolar Ustl kapali mekanlarda ve dik bir sekilde
depolanmalidirlar. Eger rulolarin acgikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, gtines isinlarin-
dan korunmalariicin Uzerinin ortilmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak duz bir zeminde
ve kapali ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BIRIM | STANDART 2000 (3000 P3000 PAR3000 PAR4000
TASIYICI qr CAMTOLU-50 CAMTULU- 50 POLYESTER-120 POLYESTER-130 POLYESTER-140
ALT/USTKAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM PE FILM/ MINERAL | PE FILM/ MINERAL
KALINLIK mm TSEN 1849-1 2402 3402 3402 3402 4402

AGIRLIK kg TSEN 1849-1 3,638 3,638 3638 3,638 4,0-44

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN 1107-1 01 01 0 0, 0

SICAKLIK DAYANIMI o TSEN 1110 120 120 120 120 120

SOGUKTA BUKULME o TSEN 1109 -10 -10 -10 -10 -10

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) | N/Scm | TSEN 123111 400/300 400/300 800/600 800/600 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 123111 22 22 35/35 35/35 35/35

RULO EBATLARI m TSEN1848-1 Tmx15m Tmx10m Tmx10m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 450 300 300 250 250
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BITUMSER
TS EN 13969

Bitimser, cam tilu veya polyester kece
taslyicili, APP (Ataktik polipropilen) ile
modifiye edilmis bitimden dretilmis, alt
ve (st ylUzeyleri PE (polietilen) film ile
kapli, yiksek plastomerik ozellik
gosteren, saloma veya sicak asfalt ile
uygulanan bir su yalitim orttsudur.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin Izo-
falt su yalitim ortlsd Bitimser serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt kat yali-
tim 6rtlsu olarak izofalt su yalitim értist Bitimser
serisi kullanilabilir. Iliman iklimler icin tasarlanmis
olup su yalitimlarinda alt ve orta kat ortiist olarak
kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak gibi islak ha-
cimler ve basincli veya basincsiz yeralti veya ylzey
sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yaliim 6rtiisi Bitim-
ser serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas ve
yagdan arindirilmali, gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak ylzeye izofalt stirme esasli su
yalitim malzemesi membran astari tatbik edilmeli,
tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saprile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim 6rtist Bi-
timser serisi uygulamasindan once, ytizeye bitim-
|t soltisyon astar IZK-3000 veya bitimli emlsiyon

membran astar srilmus olmali ve kurumasi bek-
lenmelidir. Catinin en alt kisminda (en dislk kot)
ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortist Bi-
timser serisi uygulamasina baslanir. izofalt su yali-
tim ortlsl Bitlimser serisi, saloma alevi ile isitila-
rak veya onine sicak asfalt dokmek suretiyle
ylUzeye yapistinlir. Siralar arasinda mutlaka sasirt-
ma yapilmalidir. Ortiintin 1 m olan kisa kenar bin-
dirmelerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde
ise 15 cm bini payr birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistiriimalidir. Katmanlar arasinda da kisa kenar-
da 50 cm ve uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmali-
dir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtist Bitimser se-
risi rulolar st kapall mekanlarda ve dik bir sekil-
de depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarin-
dan korunmalariicin tUzerinin ortilmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diiz bir zeminde
ve kapall ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TS EN 13969

OZELLIKLER BiRIM STANDART 2000 (3000 P300
TASIVICI qr CAMTULU-50 CAMTULU - 50 POLYESTER-100
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM
KALINLIK mm TSEN 1849-1 NPD NPD NPD
AGIRLIK kg TSEN 18491 2,93 2931 2,931

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN1107-1 0 0, 0,
SICAKLIK DAYANIMI o TSENT110 120 120 120
SOGUKTA BUKULME o TSEN 1109 -10 -10 -10

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) N/5 cm TSEN12311-1 300/200 300/200 600/400
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 123111 22 22 35/35
RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx15m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 450 300 300




BiTUMSER
TS EN 13969

Bitimser, cam tilu veya polyester kece
taslyicili, APP (Ataktik polipropilen) ile

modifiye edilmis bitimden dretilmis, alt

ve (st ylUzeyleri PE (polietilen) film ile
kapli, yiksek plastomerik ozellik
gosteren, saloma veya sicak asfalt ile
uygulanan bir su yalitim orttsudur.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin Izo-
falt su yalitim ortlsd Bitimser serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt kat yali-
tim 6rtlsu olarak izofalt su yalitim értist Bitimser
serisi kullanilabilir. Iliman iklimler icin tasarlanmis
olup su yalitimlarinda alt ve orta kat ortiist olarak
kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak gibi islak ha-
cimler ve basincli veya basincsiz yeralti veya ylzey
sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yaliim 6rtiisi Bitim-
ser serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas ve
yagdan arindirilmali, gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak ylzeye izofalt stirme esasli su
yalitim malzemesi membran astari tatbik edilmeli,
tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil saprile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim 6rtist Bi-
timser serisi uygulamasindan once, ytizeye bitim-
|t soltisyon astar IZK-3000 veya bitimli emlsiyon

membran astar srilmus olmali ve kurumasi bek-
lenmelidir. Catinin en alt kisminda (en dislk kot)
ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortist Bi-
timser serisi uygulamasina baslanir. izofalt su yali-
tim ortlsl Bitlimser serisi, saloma alevi ile isitila-
rak veya onine sicak asfalt dokmek suretiyle
ylUzeye yapistinlir. Siralar arasinda mutlaka sasirt-
ma yapilmalidir. Ortiintin 1 m olan kisa kenar bin-
dirmelerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde
ise 15 cm bini payr birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistiriimalidir. Katmanlar arasinda da kisa kenar-
da 50 cm ve uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmali-
dir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtist Bitimser se-
risi rulolar st kapall mekanlarda ve dik bir sekil-
de depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarin-
dan korunmalariicin tUzerinin ortilmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diiz bir zeminde
ve kapall ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TS EN 13969

OZELLIKLER BIRIM | STANDART EC2000 EC3000 EP300
TASIYICI gr CAMTOLU-50 CAMTOLU - 50 POLYESTER-100
ALT/USTKAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM PE /PEFILM PE /PEFILM
KALINLIK mm TSEN 1849-1 NPD NPD NPD
AGIRLIK kg TSEN 1849-1 2426 2426 24-26

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN 1928 UYGUN UYGUN UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN1107-1 0, 01 0
SICAKLIK DAYANIMI °C TSEN 1110 120 120 120
SOGUKTA BUKULME °C TSEN 1109 -10 -10 -10

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) | N/Scm | TSEN 123111 300/200 300/200 600/400
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN12311-1 22 22 35/35

RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx15m Tmx10m Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m? 450 300 300
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BITUMSER
TSE 11/758-1

BitUmser, polyester kece taslyicili, APP
(Ataktik polipropilen) ile modifiye
edilmis bitimden dretilmis, alt ve Ust
yuzeyleri PE (polietilen) film ile kapli,
yuksek plastomerik ozellik gosteren,
saloma veya sicak asfalt ile uygulanan
bir su yalitim ortusudur.

KULLANIM ALANLARI: Yapilarin teras catilarinda,
egimli beton catilarda, perde duvarlarda, temeller-
de su ve rutubet gecirimsizlik elde etmek icin Izo-
falt su yalitim ortlsd Bitimser serisi kullanilir. Hafif
metal catilarda veya prefabrik catilarda alt kat yali-
tim 6rtlsu olarak izofalt su yalitim értist Bitimser
serisi kullanilabilir. Iliman iklimler icin tasarlanmis
olup su yalitimlarinda alt ve orta kat ortiist olarak
kullanilabilmektedir. Banyo-mutfak gibi islak ha-
cimler ve basincli veya basincsiz yeralti veya ylzey
sularinin oldugu temellerde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: izofalt su yaliim 6rtiisi Bitim-
ser serisi uygulama yapilacak ylzey, toz, kir, pas ve
yagdan arindirilmali, gevsek parcalar kazinmalidir.
Uygulanacak ylzeye bagli olarak gerekli hallerde,
uygulama yapilacak ylzeye izofalt stirme esasli su
yalitim malzemesi membran astari tatbik edilmeli,
tamamen kurumasi beklenmelidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeyler be-
tonise ahsap mala perdahli meyil sapr ile bitirilmis,
temiz ve kuru olmalidir. izofalt su yalitim 6rtisu Bi-
timser serisi uygulamasindan 6nce, ylizeye bitim-
|t soltisyon astar IZK-3000 veya bitimli emlsiyon

membran astar srilmus olmali ve kurumasi bek-
lenmelidir. Catinin en alt kisminda (en dislk kot)
ve meyile dik yonde izofalt su yalitim ortist Bi-
timser serisi uygulamasina baslanir. izofalt su yali-
tim ortlsl Bitlimser serisi, saloma alevi ile isitila-
rak veya onine sicak asfalt dokmek suretiyle
ylUzeye yapistinlir. Siralar arasinda mutlaka sasirt-
ma yapilmalidir. Ortiintin 1 m olan kisa kenar bin-
dirmelerinde 10 cm, uzun kenar bindirmelerinde
ise 15 cm bini payr birakilmali ve ek yerleri iyice
yapistiriimalidir. Katmanlar arasinda da kisa kenar-
da 50 cm ve uzun kenarda 5 m sasirtma yapilmali-
dir.

DEPOLAMA: izofalt su yalitim 6rtist Bitimser se-
risi rulolar st kapall mekanlarda ve dik bir sekil-
de depolanmalidirlar. Eger rulolarin agikta uzun bir
stre depolanmalari gerekiyorsa, giines isinlarin-
dan korunmalariicin tUzerinin ortilmesi gerekmek-
tedir. Rulolar paletsiz halde istifleneceklerse
Ust-Uste konulmazlar. Dik olarak diiz bir zeminde
ve kapall ortamlarda depolanmalidir.

STANDART: TSE 11758-1

OZELLIKLER BIRIM STANDART DEGER
TASIYICI qr POLYESTER-120
ALT/UST KAPLAMA TSEN 13707 PE /PEFILM
KALINLIK mm TS EN 1849-1 3+0,2
AGIRLIK kg TS EN 1849-1 3,6-3,8

SU GECIRIMSIZLIK - TSEN1928 UYGUN
BOYUTSAL KARARLILIK % TSEN 1107-1 01
SICAKLIK DAYANIMI °C TSENT110 120
SOGUKTA BUKULME °C TSEN 1109 -10

CEKME MUKAVEMETI (BOY/EN) N/5cm TSEN12311-1 800/600
KOPMA UZAMASI (EN/BOY) % TSEN 123111 35/35
RULO EBATLARI m TSEN 1848-1 Tmx10m
PALET KAPLAMA ALANI m’ 300




MEMBRAN
ASTARI

Su yalitiminda astar olarak kullanilan
su bazli sivi bitim emulsiyonudur.

KULLANIM ALANLAR: Binalarin temel ve bodrum
perdelerinde, nem gecirmezlik malzemesi olarak,
Teras, cati, mutfak, banyo vb. kuru veya nemli de-
taylarda su yalitim malzemesi olarak, Bitimlu kap-
lamalar altina astar olarak, cam tild, kanevice vb.
uygulamalarinda astar malzeme ve baglayici ola-
rak, cimento ve/veya ince kum ile olusturulan harg
ve sivalarin icine gecirimsizlik ve aderans arttiric
katki olarak, Insaat kaliplarinin sudan esneyip bo-
zulmasini onlemek ve kalip ayirici olarak kullanilir.

AVANTAJLARI: Solvent ihtiva etmediginden cevre
dostudur ve kapali yerlerde rahatlikla kullanilabilir.
Kuru ve nemli ylizeylere uygulanabilir. Kuruduktan
sonra uygulandigl ylzeyde su ve nem gecirimsiz
kesintisiz bir tabaka olusturur. Bitim kaplamalarin
altina astar, yalitim amacli kaplama ve ¢imento
esasli harclarin icine gecirimsizlik ve aderans artti-
rici katki olarak kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak ylizey, toz,
kir, pas ve yagdan arindirilmali, gevsek parcalar ka-
zinmalidir. Sivri uclar ve koseler yuvarlatiimalidir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeylere as-
tar uygulanmadan once yiizey dizgtnligu, yuzey

Membran Astar metrekareye 400 g olacak sekilde
firca veya tabanca ile yizeye uygulanir ve tama-
men kuruyuncaya kadar beklenir. Gerekli oldugu
taktirde %20 oraninda su ile inceltilerek de kullani-
labilir. Hava kosullarina bagl olarak yaklasik 4-5
saatte kurur. Iki kat uygulamalarda, ilk kat tam ku-
rumadan diger kat strtlmemelidir. Membran ya-
pistirma isi astar tamamen kuruduktan sonra bas-
latilir.

DEPOLAMA: izofalt sirme esasli su yalitim malze-
mesi Membran Astari serin ve Ustl kapali mekan-
larda ve dik bir sekilde depolanmalidirlar. Glines
Isigina maruz kalmamalidir. Agilmamis orijinal am-
balajinda, kuru ve serin olarak depolandiginda raf
omrl 12 aydir.

kurulugu ve temizligi ve yeterli bir egim sapinin ol-  STANDART: TS 113

dugu kontrol edilmelidir. Bu sartlar saglandiktan

sonra Izofalt stirme esasli su yalitim malzemesi  KG:15kg

MEMBRAN ASTARI METOD BIRIM TOLERANS DEGER

YOGUNLUK TS 113 gr/cm? +0,03 1,02

SUMIKTARI TS 113 % max. 55

KALINTI MIKTARI TS 113 % max. 55

KALINTININ KUL MIKTARI TS113 % max. 25

ASFALT KATMANI KUR SURESI | TS 113 saat max. 24

ISITMA DENEYI (10043 C) TS113 Kabarciklasma, cokme yok
ALEVLENEBILIRLIK TS113 Parlama, alevlenme yok
ESNEKLIK TS113 catlama ve pullanma yok
HOMOJENLIK TS 113 UYGUN

YAPISMA TS 113 UYGUN
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1ZK-1000

BitUm-kaucuk esasli, tek bilesenli
elastik su bazli su yalitim
emulsiyonudur.

KULLANIM ALANLAR: Binalarin temel ve bodrum
perdelerinde, nem gecirmezlik malzemesi olarak,
Teras, cati, mutfak, banyo vb. kuru veya nemli de-
taylarda su yalitim malzemesi olarak, Bitimlu kap-
lamalar altina astar olarak, cam tild, kanevice vb.
uygulamalarinda astar malzeme ve baglayici ola-
rak, cimento ve/veya ince kum ile olusturulan harg
ve sivalarin icine gecirimsizlik ve aderans arttiric
katki olarak, Insaat kaliplarinin sudan esneyip bo-
zulmasini onlemek ve kalip ayirici olarak kullanilir.

AVANTAJLARI: Solvent ihtiva etmediginden cevre
dostudur ve kapali yerlerde rahatlikla kullanilabilir.
Kuru ve nemli ylizeylere uygulanabilir. Kuruduktan
sonra uygulandigl ylzeyde su ve nem gecirimsiz
kesintisiz bir tabaka olusturur. Yalitim amacgli kap-
lama, cimento esasli harglarinicine gecirimsizlik ve
aderans arttirici katki olarak, bitim kaplamalarin
altina su ile inceltilerek astar olarak kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak ylizey, toz,
kir, pas ve yagdan arindirilmali, gevsek parcalar ka-
zinmalidir. Sivri uclar ve koseler yuvarlatilmalidir.
Gerekiyorsa IZK-1000, agirlikga en fazla 1/1 oranin-
dasuile inceltilerek astar olarak da uygulanabilir.

UYGULAMA SEKLI: Yalitim yapilacak yiizeylere as-

kurulugu ve temizligi ve yeterli bir egim sapinin ol-
dugu kontrol edilmelidir. izofalt stirme esasli su ya-
litim malzemesi IZK-1000, metrekareye 800 gr ola-
cak sekilde firca veya tabanca ile ylzeye uygulanir
ve tamamen kuruyuncaya kadar beklenir. Hava
kosullarina bagli olarak yaklasik 4-5 saatte kurur.
Iki kat uygulamalarda, ilk kat tam kurumadan diger
kat surdlmemelidir. Membran yapistirma isi astar
tamamen kuruduktan sonra baslatilir.

DEPOLAMA: izofalt sirme esasli su yalitim malze-
mesi 1ZK-1000 serin ve Ustl kapali mekanlarda ve
dik bir sekilde depolanmalidirlar. Glnes Isigina
maruz kalmamalidir. A¢ilmamis orijinal ambalajin-
da, kuru ve serin olarak depolandiginda raf 6mrd
12 aydir.

STANDART: TS 113
tar uygulanmadan once yiizey dizginligu, yuzey
KG: 15 kg
i1ZK-1000 METOD BiRIM TOLERANS DEGER
YOGUNLUK TS113 gr/cm3 +0,03 1,01
SU MIKTARI TS113 % max. 53
KALINTI MIKTARI TS113 % max. 53
KALINTININ KUL MIKTARI TS113 % max. 8
ASFALT KATMANI KUR SURESI TS113 saat max. 24
ISITMA DENEYI (10043 C) TS113 Kabarciklasma, cokme yok
ALEVLENEBILIRLIK TS113 Parlama, alevlenme yok
ESNEKLIK TS113 catlama ve pullanma yok
HOMOJENLIK TS 113 UYGUN
YAPISMA TS113 UYGUN




1Z2K-2000

Bitim-kaucuk esasli, iki bilesenli,
elastikiyet ve cekme mukavemeti elyaf
ve diger katkilarla guclendirilmis bitim
esasly, elastik ve cabuk kuruyan su
bazli likit membrandir.

KULLANIM ALANLAR: Temel, perde duvar ve bod-
rum gibi zemin alti uygulamalarinda, su ve nem
gecirmezlik malzemesi olarak, sizinti suyuna, gegi-
ci ve slirekli su basincina maruz kalan yapi ve yap!
elmanlarinin korunmasi ve izolasyonunda, Teras,
catl, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli de-
taylarda su yalitim malzemesi olarak, Beton, tas,
tugla, biriket, siva, sap gibi mineral ylzeylerin izo-
lasyonunda, eski bittimli membran, asfalt vb. yali-
timlarin tamirinde, Isi yalitim levhalarinin yapistiril-
masinda, Yalitim filesi, tecrit bezi vb. donatiyla
birlikte, daha ylksek basincli suya dayanmasi ge-
reken izolasyon uygulamalarinda kullanilir.

AVANTAJLARI: Yiksek elastikiyete ve catlak kop-
rileme ozelligine sahiptir. Mikroorganizmalardan
ve agresif yer alti sularindan etkilenmez. Yatay ve
dusey zeminlerde, kuru ve hafif nemli ylzeylerde,
esnek, ortlict ve kesintisiz bir asfalt tabakasi olus-
turur. Su bazli oldugu icin cevreye zarar vermez.
Kapali alanlarda rahatlikla kullanilabilir. Uygulan-
digi alana cok iyi aderans ettigi icin, ayrilma veya
kabarma gibi problemler yasanmaz.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey, toz,
kir, pas ve yagdan arindirilmali, gevsek parcalar ka-
zinmalidir. Sivri uclar ve koseler yuvarlatilmalidir.
Yizeydeki demir ve tahta takozlar cikartilip, varsa
aktif su kacaklari ve olusan bosluklar tamir harciile
doldurulmali. Kése ve kenarlara en az 4 cm ¢apin-
da pah yapilmali. 1Z2K-2000 kuru beton tzerine as-
tarlanarak uygulanmalidir.

UYGULAMA SEKLI: Karistirma: Karisim miktarlar::
24 kg sivi bilesen 8 kg toz bilesen Toz bilesen, sivi
bilesen icine yavas yavas ilave edilerek, 400-600
devir/dk’lik bir karistiricr ile 3-5 dk, homojen ve to-
paksiz bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir.
Karistirilan malzeme 1-2 saat icerisinde tiiketilme-
lidir. Astar uygulamasi: Toz ve sivi bilesen karistiril-
diktan sonra, karisimin icerisinden 1 kg malzeme
alinarak 5 lt su ilave edilir, 400/600 devir/dKk’lik bir
kanstirici ile 3-5 dk., homojen ve topaksiz bir kari-
sim elde edilinceye kadar karistirilir. Bununla bir-
likte ylzeye, Izofalt Astar 1/2 veya izofalt 172K
2000’In sivi bileseni 1/10 oraninda; karisim harcini

1/5 oraninda su ile iyice karistirilip inceltildikten
sonra astar olarak uygulanabilir. Malzeme uygun
firca ile dengeli bir sekilde dagitilarak yatay yizey-
lerde, malzeme birikmesine izin verilmeden uygu-
lanmalidir. Astarin kurumasi beklenmeli ve daha
sonra asil uygulamaya gecilmelidir. Kaplamanin
uygulanmasi: Astar kuruduktan sonra firca veya
mala veya uygun puskirtme ekipmaniile 2-5mm
kalinliginda uygulanir. Yuzeyin emiciligine, purlz-
lGluglne ve su yalitim katmaninin maruz kalacagi
su basincina gore daha fazla uygulanabilir. Iki katli
uygulama yapilacaksa, ilk katin kdrind almasi
beklenmeli ve diger katin uygulamasina daha son-
ra baslanmalidir. Blylk alanlarda, yatay-disey bir-
lesim yerlerinde mekanik ozelliklerini artirmak
amaciyla ve catlaklarin koprilenmesi igin 50-
100 gr/m?lik fibrocam veya file ile kullanilmasi
onerilir. Hazirlanan karisim hava sicakligina bagli
olarak 1-2 saat icerisinde tiketilmelidir. Uygulama
aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlen-
melidir. Zamaninda temizlenmemis aletler daha
sonra tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA: Kuru bir yerde saklanmali, glines ve
dondan korunmalidir. Uriin 0 °C’nin altindaki sicak-
liklarda donar. Raf émr(, acilmamis orijinal amba-
lajinda ve uygun depolama kosullarinda 12 aydir.

STANDART: TS EN 1504-2
KG: 24 kg SIVI +8 kg TOZ

iZ2K-2000 TEKNIK BILGi

ESASI IKI BILESENLI BITUM BAZLI KAPLAMA
MALZEMESI

SIVI BILESEN POLIMER BITUM DISPERSIYONU

TOZ BILESEN MODIFIYE CIMENTO KATKILI TOZ

RENK SIYAH

FORM KOYU KIVAMLI SIVI

YOGUNLUK ORTALAMA 1,1 kg/It

ISIYA DIRENCI 100°C

"SERTLESTIKTEN SONRA | <0,10 g (4 saat sonra)

SU GECIRIMSIZLIGT" 7 bar
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1ZK-3000

Kaucuk katkili, bitim-soltsyon esasli,
soguk uygulamali yaliim malzemesi

KULLANIM ALANLAR: Temel ve bodrum taban ve
duvarlarinda nemin onlenmesi icin kullanilir. Bina
yan yuzeylerine struldiginde, su ve rutubeti onle-
yerek, i¢ ylzeydeki duvarlarda kabarma, boya bo-
zulmasi ve kif olusumunu engeller. Cam tilg, file,
bitiimld karton ile birlikte kullanilarak, su gecirim-
siz bir tabaka olusturur. Tasitlarda su ile temas
eden metal ylzeye surdldigtnde clriimeyi onler.
Toprak altinda veya ustlinde kalan metal yuzeyler-
de kullanildiginda korozyonu onler. Toprakla te-
mas eden dis yuzeylerde kullanilir.

AVANTAJLARI: Blnyesindeki elastomerik katkilar
nedeni ile ylksek esneklik ve orticulik ozellig
gosterir. SUrtldigu ylzeye (beton, siva, metal vb)
kuvvetli yapisma ozelligine sahiptir. Uygulamadan
cok kisa slre sonra kurumaya baslar ve ylizeyde
kalin bir film tabakasi olusturur.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak ylzey
kuru olmali; toz, kir, pas ve yagdan arindiriimall,
gevsek parcalar kazinmalidir. Sivri uglar ve kdseler
yuvarlatilmalidir.

UYGULAMA SEKLI: Uygulama yiizeyleri kir, yag ve
insaat atigl gibi maddelerden temizlenmis ve kuru
olmalidir. Soguk uygulamalidir. Kutu acildiginda
kullanima hazirdir. Uygulanacak ylzeyin kuru ve
temiz olmasina dikkat edilerek firca, rulo veya pul-
verizatorle uygulanabilir. Yuzeyin durumuna ve is-

tenilen amaca gore kat adedi belirlenir. En az iki
kat uygulanmalidir. Aderansin arttirilmasi icin sol-
vent bazli astar kullanilabilir. Yidzeyin emiciligine
bagli olmakla beraber iki kat icin beton ylzeylerde
en az 1.0 kg/m?, metal ylzeylerde en az 0.7 kg/m?
kullanilmasi onerilir. Temizlik icin organik ¢ozuicl-
lerden vyararlanilir. Kapali ortamlarda uygulama
yapilacaksa yeterli havalandirma saglanmasina
dikkat edilmelidir.

DEPOLAMA: iZK-3000, Ustl kapali mekanlarda (0-
30 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolanmali-
dirlar. Eger agikta uzun bir stire depolanmalari ge-
rekiyorsa, glines 1sinlarindan korunmalari igin
Uzerinin ortdlmesi gerekmektedir. Acilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-

ginda raf omri 12 aydir.
STANDART: TS 103
KG: 15 kg

iZK-3000 TEKNIK BILGI

ESASI KAUCUK BITUM

RENK SIYAH

FORM KOYU KIVAMLI SIVI

YOGUNLUK 0,92-0,98 gr/cm?®

KATIMADDE ORANI 60%

KURUMA SURESI 20 Dk sonra kurumaya baslar. 24 saat sonra tamamen kuru




1Z2K-4000

Cimento ve akrilik esasli, sizinti ve
yUzey sularina karsl beton, perde ve
cimento esasli sivalar Uzerine icten
veya distan uygulanabilen, cift
bilesenli su ve nem yalitimi saglayan
elastik su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLAR: Havuz, su deposu gibi su
basincina maruz kalan ylzeylerde ve teras, banyo,
bodrum kat gibi islak hacim ve rutubetli mekanlar-
da, temel yalitimlar, istinat duvarlari, i¢ ve dis me-
kanlarda, disey ve yatay uygulamalarda suyun
geldigi yonden uygulanir. Kaplica hamam gibi te-
sislerde ve ciceklik yalitimlarinda kullanilabilir.

AVANTAJLARI: Klorlu su temasina karsl direncli-
dir. Topraktaki kimyasallara ve tuz ¢ozeltilerine da-
yaniklidir. Hareket ve titresimli bolgelerde kullani-
ma uygundur. Yiksek yapisma ve elastikiyeti
sayesinde, sap ve seramik altinda su gecirimsiz
mikemmel bir tabaka olusturur. Esnek yapisi sa-
yesinde rotre catlaklarini koprileme 6zelligine sa-
hiptir. 2 mm uygulama ile yaklasik 0,92 mm’ye ka-
dar catlak ortme glicline sahiptir. Calisma suresi
uzundur, kolay uygulanabilir. icme suyu depolarin-
da kullanima uygundur.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey te-
miz, saglam, yapismayi onleyen her tirlt yag, pas,
cimento artiklari ve kirden arindirilmalidir. Uygula-
maya gecilmeden once buyuk gozenek ve catlak-
lar Forte Bausser tamir harci ile doldurulmalidir.
Yizey nemlendirilmeli ve uygulama sirasinda nem-
li kalmasi saglanmalidir. Birinci kat 172K-4000 uy-
gulandiktan sonra sivri uglar, yatay ve disey ek
yerleri gibi catlamaya uygun bolgeler Forte Baus-
ser tamir harci yuvarlatilmali ve bunun Uzerine
ikinci kat IZ2K-4000 uygulanmalidir.

UYGULAMA SEKLI: 1Z2K-4000’nin sivi B bileseni

temiz bir kaba konur ve Uzerine toz A bilesen distik
devirli bir karistirici altinda yavas yavas ilave edile-
rek homojen ve topaksiz bir karisim elde edilince-
ye kadar karistirilir (yaklasik 3-5 dakika) . Hazirla-
nan karisim iki veya U¢ kat halinde, her kat
uygulama yonu birbirine dik olacak sekilde firca ile
uygulanmalidir. Her kat bir dnceki kat sertlesmeye
baslarken, hentiz yasken uygulanmalidir. Gerekirse
ikinci kat surtlmeden yiizey hafifce nemlendiril-
melidir. Hazirlanan karisim maksimum 2 saat iceri-
sinde tuketilmelidir. Dis ylzey uygulamalarinda
yUzey ilk 24 saat glines, rlzgar, don ve yagmurdan
korunmalidir.

DEPOLAMA: i72K-4000, Ustl kapali mekanlarda
(+5-+25 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolan-
malidirlar. Eger agikta uzun bir stire depolanmalari
gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin
Uzerinin ortllmesi gerekmektedir. Acilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-

ginda raf omri 12 aydir.
STANDART: TS EN 1504-2
KG: 25 kg TOZ+10 kg SIVI

iZ2K-4000 TEKNIK BILGI

ESAS IKI BILESENLI AKRILIK ESASLI KAPLAMA MALZEMESI
SIVIBILESEN KOPOLIMER AKRILIK DISPERSIYON

TOZ BILESEN MODIFIYE GIMENTO KATKILI TOZ

RENK YESILIMSI GRI

KARISIM YOGUNLUGU 1,70 gr/em?®

YAPISMA DAYANIMI >1,00 N/mm?

BASINGLI SU DIRENCI 7 bar

KAPILER SU EMMESI <0,10 g (4 saatsonra)
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1Z2K-4001

Cimento ve akrilik esasli, sizinti ve
yUzey sularina karsl beton, perde ve
cimento esasli sivalar Uzerine icten
veya distan uygulanabilen, cift
bilesenli su ve nem yalitimi saglayan
yari elastik su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLAR: Havuz, su deposu gibi su
basincina maruz kalan ylzeylerde ve teras, banyo,
bodrum kat gibi islak hacim ve rutubetli mekanlar-
da kullanilabilir. Temel yalitimlar, istinat duvarlari,
ic ve dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalar-
dasuyun geldigiyonden uygulanir. Kaplica hamam
gibi tesislerde kullanilabilir. Cigeklik yalitimlarinda
kullanilabilir.

AVANTAJLARI: Klorlu su temasina karsl direncli-
dir. Topraktaki kimyasallara ve tuz ¢ozeltilerine da-
yaniklidir. Hareket ve titresimli bolgelerde kullani-
ma uygundur. Yiksek yapisma ve elastikiyeti
sayesinde, sap ve seramik altinda su gecirimsiz
mikemmel bir tabaka olusturur. Esnek yapisi sa-
yesinde rotre catlaklarini koprileme 6zelligine sa-
hiptir. 2 mm uygulama ile yaklasik 0,92 mm’ye ka-
dar catlak ortme glicline sahiptir. Calisma suresi
uzundur, kolay uygulanabilir. icme suyu depolarin-
da kullanima uygundur.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey te-
miz, saglam, yapismay onleyen her tirlt yag, pas,
cimento artiklari ve kirden arindirilmalidir. Uygula-
maya gecilmeden once buyuk gozenek ve catlak-
lar Forte Bausser tamir harci ile doldurulmalidir.
Yizey nemlendirilmeli ve uygulama sirasinda nem-
li kalmasi saglanmalidir. Birinci kat 1Z2K-4001 uy-
gulandiktan sonra sivri uglar, yatay ve disey ek
yerleri gibi catlamaya uygun bolgeler Forte Baus-
ser tamir harci yuvarlatilmali ve bunun Uzerine
ikinci kat 1Z2K-4001 uygulanmalidir.

UYGULAMA SEKLI: iZ2K-4001'nin sivi B bileseni te-

miz bir kaba konur ve Uzerine toz A bilesen dusuk
devirli bir karistirici altinda yavas yavas ilave edile-
rek homojen ve topaksiz bir karisim elde edilince-
ye kadar karistirilir (yaklasik 3-5 dakika) . Hazirla-
nan karisim iki veya U¢ kat halinde, her kat
uygulama yonu birbirine dik olacak sekilde firca ile
uygulanmalidir. Her kat bir dnceki kat sertlesmeye
baslarken, hentiz yasken uygulanmalidir. Gerekirse
ikinci kat surtlmeden yiizey hafifce nemlendiril-
melidir. Hazirlanan karisim maksimum 2 saat iceri-
sinde tuketilmelidir. Dis ylzey uygulamalarinda
yUzey ilk 24 saat glines, rlzgar, don ve yagmurdan
korunmalidir.

DEPOLAMA: i72K-4001, Ustl kapali mekanlarda
(+5-+25 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolan-
malidirlar. Eger agikta uzun bir stire depolanmalari
gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin
Uzerinin ortllmesi gerekmektedir. Acilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-

ginda raf omri 12 aydir.
STANDART: TS EN 1504-2
KG: 25 kg TOZ+10 kg SIVI

1Z2K-4001 TEKNIK BILGI

ESAS IKI BILESENLI AKRILIK ESASLI KAPLAMA MALZEMESI
SIVIBILESEN KOPOLIMER AKRILIK DISPERSIYON

TOZ BILESEN MODIFIYE GIMENTO KATKILI TOZ

RENK YESILIMSI GRI

KARISIM YOGUNLUGU 1,70 gr/em?®

YAPISMA DAYANIMI >1,00 N/mm?

BASINGLI SU DIRENCI 7 bar

KAPILER SU EMMESI <0,10 g (4 saatsonra)




1Z2K-4002

Cimento ve akrilik esasli, sizinti ve
yUzey sularina karsl beton, perde ve
cimento esasli sivalar Uzerine icten
veya distan uygulanabilen, cift
bilesenli su ve nem yalitimi saglayan
tam elastik su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLAR: Havuz, su deposu gibi su
basincina maruz kalan yuzeylerde ve teras, banyo,
bodrum kat gibi 1slak hacim ve rutubetli mekan-
larda kullanilabilir. Temel yalitimlar, istinat duvar-
lari, ic ve dis mekanlarda, dusey ve yatay uygula-
malarda suyun geldigi yonden uygulanir. Kaplica
hamam gibi tesislerde kullanilabilir. Ciceklik yali-
timlarinda kullanilabilir,

AVANTAJLARI: Klorlu su temasina karsl direncli-
dir. Topraktaki kimyasallara ve tuz ¢ozeltilerine da-
yaniklidir. Hareket ve titresimli bolgelerde kullani-
ma uygundur. Yiksek yapisma ve elastikiyeti
sayesinde, sap ve seramik altinda su gecirimsiz
mikemmel bir tabaka olusturur. Esnek yapisi sa-
yesinde rotre catlaklarini koprileme 6zelligine sa-
hiptir. 2 mm uygulama ile yaklasik 0,92 mm’ye ka-
dar catlak ortme glicline sahiptir. Calisma suresi
uzundur, kolay uygulanabilir. icme suyu depolarin-
da kullanima uygundur.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey te-
miz, saglam, yapismay onleyen her tirlt yag, pas,
cimento artiklari ve kirden arindirilmalidir. Uygula-
maya gecilmeden once buyuk gozenek ve catlak-
lar Forte Bausser tamir harci ile doldurulmalidir.
Yizey nemlendirilmeli ve uygulama sirasinda nem-
li kalmasi saglanmalidir. Birinci kat 1Z2K-4002 uy-
gulandiktan sonra sivri uglar, yatay ve disey ek
yerleri gibi catlamaya uygun bolgeler Forte Baus-
ser tamir harci yuvarlatilmali ve bunun Uzerine
ikinci kat IZ2K-4002 uygulanmalidir.

UYGULAMA SEKLI: 1Z2K-4002'nin sivi B bileseni

temiz bir kaba konur ve izerine toz A bilesen dislk
devirli bir karistirici altinda yavas yavas ilave edile-
rek homojen ve topaksiz bir karisim elde edilince-
ye kadar kanstirilir (yaklasik 3-5 dakika) . Hazirla-
nan karisim iki veya U¢ kat halinde, her kat
uygulama yonu birbirine dik olacak sekilde firca ile
uygulanmalidir. Her kat bir dnceki kat sertlesmeye
baslarken, henliz yasken uygulanmalidir. Gerekirse
ikinci kat strilmeden yizey hafifce nemlendiril-
melidir. Hazirlanan karisim maksimum 2 saat iceri-
sinde tuketilmelidir. Dis yuzey uygulamalarinda
ylzey ilk 24 saat glines, rizgar, don ve yagmurdan
korunmalidur.

DEPOLAMA: 172K-4002, Ustl kapali mekanlarda
(+5-+25 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolan-
malidirlar. Eger acgikta uzun bir stire depolanmalari
gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalar igin
Uzerinin ortdlmesi gerekmektedir. Agilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-
ginda raf omrii 12 aydrr.

STANDART: TS EN 1504-2
KG: 25 kg TOZ+10 kg SIVI

1Z2K-4002 TEKNIK BILGI

ESAS IKI BILESENLI AKRILIK ESASLI KAPLAMA MALZEMESI
SIVIBILESEN KOPOLIMER AKRILIK DISPERSIYON

TOZ BILESEN MODIFIYE GIMENTO KATKILI TOZ

RENK YESILIMSI GRI

KARISIM YOGUNLUGU 1,70 gr/em?®

YAPISMA DAYANIMI >1,00 N/mm?

BASINGLI SU DIRENCI 7 bar

KAPILER SU EMMESI <0,10 g (4 saatsonra)
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1ZK-5000

Surulerek uygulanan, akrilik kopolimer
esasli, tek bilesenli, sivi plastik kaplama
ve esnek su yalitim malzemesidir.

KULLANIM ALANLAR: Genis yuzeyli, cok detayli,
diz ve egimli catilarda, teras ve balkonlarda dam-
laliklar, kanal ve kanaletlerde, baca kenarlari, sa-
cak, oluk ve slizgeclerin su izolasyonunda herkes
tarafindan kolayca uygulanabilen izolasyon malze-
mesidir. Ek yeri olusturmaz, her tirlU ylzeye uyum
saglar.

AVANTAJLARI: Kullanima hazirdir iscilik maliyeti
dustktir. DUsUk sicakliklarda bile elastikligini ko-
rur. Yizeylere teneffiis imkani saglar. Su ile incelti-
lebilir, solvent icermez. Akrilik esasli boyalarile bo-
yanabilir.  Su esasli pasta pigmentler ile
renklendirilebilir. GUnes isinlarina dayaniklidir. (En
azlmm)

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulanacak yiizey, saglam,
oynak ve zayif parcalar icermeyen, toz, yag, gres
gibi yabanci maddelerden arindinlmis ve temiz ol-
malidir. Siva ve beton yiizeyler 10 hacim suya 1 ha-
cim tuz ruhu karistirilarak hazirlanan ¢ozelti ile yi-
kanarak uygulamaya hazirlanmali, bu ¢ozelti
ylzeyden suyla yikanarak uzaklastirnimalidir. Yu-
zeyde bulunabilecek catlak ve kiriklar tamir harcla-
ri ile dikkatle onarilarak ytizey hazirlanmalidir. Uy-
gulamaya gecilmeden once celik yuzeyler bir
antipas ile astarlanmalidir. Eternit, gaz beton, bri-

ket, cini, tugla, beton ve siva ylizeylere ise IZK-5000
% 25-30 oraninda sulandirilarak astar tabakasi
olarak surtlmelidir.

UYGULAMA SEKLI: iZK-5000 yiizeye firca, rulo ya
da puskirtme ile sadece bir yonde uygulanmali,
takip eden kat bir 6nceki uygulamanin yontne dik
olacak sekilde yapilmalidir.

DEPOLAMA: ZK-5000, Ustl kapali mekanlarda
(+5-+25 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolan-
malidirlar. Eger agikta uzun bir stire depolanmalari
gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin
Uzerinin ortllmesi gerekmektedir. Acilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-

ginda raf omru 12 aydir.
STANDART: TS EN 14891

KG: 20 kg
iZK-5000 TEKNIK BILGI
FSASI TEK BILESENLI AKRILIK ESASLI KAPLAMA MALZEMESI
SIVI BILESEN KOPOLIMER AKRILIK DISPERSIYON
RENK SIVI,BEYAZ
KARISIM YOGUNLUGU 1,40 gr/em?
KATI MADDE ORANI % 70,105°C
KOPMA UZAMAN EN AZ %500




1ZK-6000

Suruldugi yuzeyi emprenye ederek
kilcal kanallarda suya karsi goriinmez
bir bariyer olusturarak mikemmel su
iticilik saglayan su yalitim
malzemesidir.

KULLANIM ALANLAR: Yalitimi yapilmadan sera-
mik, fayans gibi derzli malzemelerle kaplanmis
balkon ve teraslarin, kaplamasi bozulmadan gegici
olarak izole edilmesini saglar. Seramik, fayans,
cam-tugla, cam-karo, cam-mozaik vs. gozeneksiz
ylzeyli yapi elemanlarinin derzlerinde su iticilik
saglar. Cotto, klinker gibi toz ve lekelere karsi has-
sas, gozenekli yaplya sahip kaplama malzemeleri-
nin korunmasi icin derz dolgu uygulamasindan
once ylzey koruyucu olarak kullanilir. Her cesit be-
ton yuzeylerde, mineral sivalarda, gazbeton, tugla,
kiremit, terracotta, traverten gibi emiciligi fazla yu-
zeylerde, mineral esasli tabii ve suni taslar tzerin-
de, mineral esasli boyali vyizeylerde, bu
malzemelerden yapilmis anit ve heykellerde kulla-
nilir. Bu tarife uygun ylzeylerin (havuz basl, balkon,
teras) dokilebilecek sivilarin olusturacag lekelere
karsi korunmasinda kullanilabilir.

AVANTAJLARI: Yiizeyde film olusturmayan goriin-
mez bir malzemedir. Gorinimun degismemesi is-
tenen yuzeyler icin ideal bir malzemedir. Hizli su
iticilik saglar; yuzeyi kendi kendine yikanabilir hale
getirir. Yizeylere ¢ok iyi ntfuz eder. Kullanima ha-
zir, sivi haldedir. Yapiskanlik birakmadan kurur. Yu-
zeyde tabaka olusturmaz. Su buhar gecirimlidir;
ylzeyin nefes almasini engellemez. Mikroorganiz-
malarin Uremesi icin ideal bir ortam olusturan
nemi Onleyerek, ylzeyde kif, mantar ve yosun
olusmasina izin vermez. Yapi malzemeleri tzerin-
de beyaz tuz lekelerinin olusmasini 6nler. Alkali or-
tamlara dayaniklidir. Duvarlarin islanmasini 6nler;
dolayisiile isi tasarrufu da saglar (bir malzemedeki
%5 nemlilik, bu malzemenin isi izolasyon degerini
%30 oraninda azaltir) . Yapi malzemesine su girisi-
ni engelleyerek bu suyun donma ve ¢ézinmesi si-
rasinda genlesmesinin yaratacagl don tahribatini
onler. Yanici ve parlayici degildir. Toksikolojik ve
ekolojik higbir zarari yoktur. UV dayanimi mikem-
meldir.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulanacak yiizey, saglam,
oynak ve zayif parcalar icermeyen, toz, yag, gres
gibi yabanci maddelerden arindirilmis ve temiz ol-
malidir.

UYGULAMA SEKLI: Uygulamadan dnce iyice karis-
tinlmalidir. Uygulama, ilk katin kurumasi beklen-
meden, yas Ustl yas metodu ile ylzey doyurularak
yapilir. En az iki kat uygulanmalidir. IZK-6000 Uzeri-
ne bir kaplama malzemesi uygulanacaksa, 1ZK-
6000 uygulamasindan sonra bir giin beklenmelidir.
Seramik, fayans, cam-tugla, cam-karo, vs. goze-
neksiz ylzeyli yapi elemanlarinin derzlerinde kul-
lanilacaksa oncelikle derzler tamir edilip derz dol-
gulan yenilenmelidir. 1ZK-6000 ince uclu bir firca
veya gelberi kullanilarak ve yas Usti yas metodu ile
derz aralarina surGlur. islem bittikten sonra parlak
ylUzeylere tasan malzeme islak bezle silinmelidir.
Aksi takdirde mat bir gortintd olusacak ve ylzey
kayganlasacaktir. Boya Uzerinde, basincli su altin-
da (havuz, su deposu, vs.) veya hidrostatik basinc-
larin oldugu toprak altinda kullanilmasi uygun de-
gildir.

DEPOLAMA: 1ZK-6000, Usti kapali mekanlarda
(+5-+25 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolan-
malidirlar. Eger agikta uzun bir stire depolanmalari
gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin
Uzerinin ortllmesi gerekmektedir. Agilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-

ginda raf omri 12 aydir.

STANDART:

KG: 15 kg

iZK-6000 TEKNIK BILGI

RENK AMBALAJINDA BEYAZ, KURUDUKTAN
SONRA SEFFAF

UYGULAMAISISI 5ILE35

TAM KURUMA 8 SAAT

KUR TAMAMLAMA 10 GUN

OZGUL AGIRLIK 0,99 gr/cm?

UV ISINLARA DAYANIKLIK | MUKEMMEL

o
(@\
~
=
©
S
(]
S




<
@\
~
=
©
S
o
A

1ZK-7000

Brut beton Uzerine yapilacak alci ve
cimento esasli siva uygulamalarindan
once yuzey aderansini artirmak
amaciyla kullanilan polimer modifiye
recine esasli ic ve dis cephe astaridrr.

KULLANIM ALANLAR: ic mekanlarda, disey yu-
zeylerde ve tavanlarda alcl, kirec ve ¢imento esasli
siva malzemelerinin brit beton yiizeylere uygulan-
masinda gecis astari olarak kullanilir.

AVANTAJLARI: Kolay uygulanir. Cimento ve algi
esasli malzemelerin brit betona aderansini saglar.
Cimento ve alcr esasli malzemelerin hizli su kaybin
onler. Cimento ve alci sivalarin islenebilirligini arti-
rr. Solvent icermez.

YUZEY HAZIRLIGI: Uygulama yapilacak yiizey (iri-
nin yapismasini engelleyen her tdrli kir, pas ve
varsa kalip yaglarindan temizlenmelidir. Yizeydeki
bozukluklar tamir edilmelidir. Ytzey kuru ve temiz
olmalidir.

UYGULAMA SEKLI: istenilen kivama gore maksi-
mum %50 oraninda su ile dustk devirli bir karistir-
cr yardimi ile karnistinlip hazirlanarak posteki rulo

rilmalidir. Siva ve al¢i uygulamasi icin yuzeyin ta-
mamen kurumasi beklenmelidir (Yaklasik 24 saat) .

DEPOLAMA: [ZK-7000, Ustl kapali mekanlarda
(+5-+25 °C sicakliklarda) ve dik bir sekilde depolan-
malidirlar. Eger agikta uzun bir stire depolanmalari
gerekiyorsa, glines isinlarindan korunmalari igin
Uzerinin ortllmesi gerekmektedir. Agilmamis oriji-
nal ambalajinda, kuru ve serin olarak depolandi-

ginda raf omri 12 aydir.

ile ylzeye tek kat uygulanir. Uygulama sirasinda  sTANDART: TSEK 208
IZK-700 Brit Beton Astari belirli araliklarla karisti-
KG: 12 kg
iZK-7000 TEKNIK BILGI
BAGLAYICI TIPI SAF AKRILIK KOPOLIMER
VISKOZITE 6000-9000
YOGUNLUK 1,58 0,03
YAPISMA DAYANIMI >1N/mm?
PH 7,50-8,50
KATI MADDE ( AGIRLIKCA %) 7042
KURUMA SURES] 2-3 SAAT




PLASSER

DRENAJ
LEVHASI

Bodrum katlar ve temel duvarlarinda
Su yalitimi ve drenaj amaciyla, HDPE
den Uretilen kabarcikli levhalardir.

KULLANIM ALANLAR: Bodrum ve perde duvarla-
rinda zeminlerde teras cati uygulamalarinda oto-
parklarda tinellerde genel olarak sudan ve olus-
turdugu basingtan korunmasi  gereken tim
yapilarda kullanilabilmektedir.

AVANTAJLARI: Su yalitim sistemlerinde yapi ele-
manlarinin polimer bitimlu su yalitim ortuleri ile
su gecirimsiz hale getirilmesinden sonra, suyun
sistemden uzaklastirilmasi yararlidir. Suyun sis-
temden uzaklastirilmasinda ve yalitim katmanlari-
nin korunmasinda kullanilan Plasser Drenaj yik-
sek yogunluklu polietilenden Uretilen kabarcikli
profile sahip bir drenaj ve koruyucu malzemedir.
Kabarciklar arasindaki drenaj hacmi, kolay ve hizli
bir drenaj saglamasina olanak tanimaktadir. Su ya-
itimini korumak icin yapilan briket duvar érme
veya polistren koplk yapistirma gibi yontemlere
gore cok ekonomiktir. 2 mt en ve 20 mt boya kadar
uretildiginden bindirmeden kaynaklanan fire du-
suktur. Uygulamasi son derece kolaydir. Bitki kok-
lerine ve clrlimeye karsl dayaniklidir. 1200 adet/
m? den fazla kabarcik sayesinde toprak yukinin
homojen dagilmasini saglar. Kabarcikli yapi isi yali-

5,8 litre/m? hava boslugu sayesinde zemin sulari-
nin slratle drene edilmesini saglar. Nemli ylizeyle-
rin kurumasi icin gerekli hava sirkilasyonunu sag-
lar.

UYGULAMA SEKLI: Uygulama yiizeyinin yiksekli-
gine gore, levhanin enine veya boyuna kullanilabi-
lir. Uygulamaya yalitimin bitim noktasinin 15cm
kadar yukarisindan ve koselerden baslanir. Montaj
sirasinda yalitim delinmemelidir. Montaj icin mon-
taj digmesi ve civi veya uygun bir yalitim baski

profili kullanilabilir.
RAF OMRU: Raf 6mri sinirsizdir. Dik olarak depo-

timina katki saglar. ic mekanda kullanildiginda ses ~ lanmalidir.

yalitimina katki saglar. Yuzey ile arasinda yarattigl  ¢TANDART: TSE K 84

TEKNIK OZELLIKLER PLS - 40 ‘ PLS-50 ‘ PLS - 60
Malzeme Yiksek yogunluklu polietilen (HDPE)

Renk Siyah Siyah Siyah
Agirlik 400 gr/m? 500 gr/ m? 600 gr/m?
Kalinlik 0,4 mm 0,5mm 0,6 mm

Boy 20m 20m 20m

En 2m 2m 2m
Kabarcik derinligi 75-8mm 75-8mm 7.5-8mm
Kabarcik sayisi 1850 adet/m? 1850 adet/m? 1850 adet/m?
Duz kenar genisligi 50 mm 50 mm 50 mm
Basing dayanimi > 180 kN/m? >230 kN/ m? >320kN/ m?
kopma uzamasl 37% 45,00% 48,00%
Gekme dayanimi 5,3 kN/m 6,0 kN/m 8,64 KN/m
Isisal dayanim -30+80°C
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IZOFALT

GEOTEKSTIL
KECE (<IRCILL)

Yalitim tabakalari arasinda catlamalara karsl

taslyici olarak, su ve Isi izolasyonu
tabakalarinin birbirinden ayrlmasi,

izolasyonun korunmasi, fazla suyun drenajj,
drenaj borularinin tikanmasinin 6nlenmesi,

kara ve demiryollarinda cokmelerin
onlenmesi icin ve daha pek cok alanda

kullanilan orglsiz geotekstil keceleridir.

KULLANIM ALANLAR: Likit yalitim uygulamalarin-
da katlar arasinda tasiyici olarak kullanilir ve ze-
mindeki catlamalarin yalitim ylzeyine gecmesine
mani olur. Temellerde bitimli membran ve geo-
membran uygulamalarini korumak icin kullanilir.
Su ve IsI yalitim tabakalari arasinda ayirici olarak
kullanilir. Temellerde drenaj borularina sarilarak ve
teras bahcelerinde filtre tabakasi olarak kullanilir.
Yol kaplamalarinin altinda basing dagitici olarak
kullanilir.

AVANTAJLARI: Isilislem gordiugu igin ayni gramaj-
da dahafazla mukavemet ve daha az uzama goste-
rir. Projelendirmeye gore kullanilacak alternatif se-
¢imi 2 m’ye kadar genislikte yekpare tretim yapma
kapasitesi, ekonomik c¢ozimler sunmasi betona

maruz kalan uygulamalarda Ustin dayanim ve
performans olusturmak lzere tretimde PP elyafin
kullanilabilmesi basing altinda iken yeterli kalinli-
gin muhafaza edilmesi uzun sireli olarak disinl-
dugiinde suyun ve zeminin kimyasal ozelliklerine
karsl dayanikli olmasi geotekstilin ylzeyine dik ve
ylUzeyine paralel gecirimliliginin yiksek olmasi
izotropik yapisi asit, alkali ve mikroorganizmalara
karsl dayanikliligi kolay tasinabilir ve serilebilir ol-
masl.

DEPOLAMA: Kuru ve temiz yerde depolanmalidir.
STANDART: TSE K55

OZELLIKLER BiRIM STANDART DEGER

URUN 150 GR 200 250 300 400 500
KALINLIK mm TSEN 1849-1 1,41 2,42 2,58 3,21 472 43
EN mm TS EN 1849-1 2 2 2 2 2 2
BIRIM AGIRLIK gr/m? TSEN 1849-1 150 200 250 300 400 500
CEKME MUKAVEMETI EN N/5cm TSEN 12312 125 160 152 250 280 350
KOPMA UZAMASI EN % TSEN 12312 40 40 40 40 40 40
CEKME MUKAVEMETIBOY | N/5cm TSEN 12312 110 125 130 135 165 310
KOPMA UZAMASI BOY % TSEN 12312 55 55 55 55 55 55
STATIK DELINME N/5cm ASTM D6241 155 260 365 500 875 1000
RENK - - KIRGIL KIRGIL KIRCIL KIRCIL KIRGIL KIRCIL
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IZOFALT
GEOTEKSTIL
KECE (BEYAZ)

Yalitim tabakalari arasinda catlamalara karsl
taslyici olarak, su ve Isi izolasyonu
tabakalarinin birbirinden ayrlmasi,
izolasyonun korunmasi, fazla suyun drenajj,
drenaj borularinin tikanmasinin 6nlenmesi,
kara ve demiryollarinda cokmelerin
onlenmesiicin ve daha pek cok alanda
kullanilan orglsiz geotekstil keceleridir.

KULLANIM ALANLAR: Likit yalitim uygulamalarin-
da katlar arasinda tasiyici olarak kullanilir ve ze-

mindeki ¢catlamalarin yalitim ylzeyine gegmesine
mani olur. Temellerde bitimli membran ve geo-
membran uygulamalarini korumak igin kullanilir.
Su ve isi yalitim tabakalari arasinda ayirici olarak
kullanilir. Temellerde drenaj borularina sarilarak ve
teras bahcelerinde filtre tabakasi olarak kullanilir.
Yol kaplamalarinin altinda basing dagitici olarak
kullanilir.

maruz kalan uygulamalarda Ustin dayanim ve
performans olusturmak lzere tretimde PP elyafin
kullanilabilmesi basing altinda iken yeterli kalinli-
gin muhafaza edilmesi uzun sireli olarak disinl-
dugiinde suyun ve zeminin kimyasal ozelliklerine
karsi dayanikli olmasi geotekstilin ylzeyine dik ve
yUzeyine paralel gecirimliliginin yiksek olmasi

izotropik yapisi asit, alkali ve mikroorganizmalara
AVANTAJLARI: Isil islem gordugi icin ayni gramaj-  karsi dayanikliligl kolay tasinabilir ve serilebilir ol-
da daha fazla mukavemet ve daha azuzama goste-  masi.

rir. Projelendirmeye gore kullanilacak alternatif se-  pepo AMA: Kuru ve temiz yerde depolanmalidir.

cimi 2 m’ye kadar genislikte yekpare Uretim yapma

kapasitesi, ekonomik coziimler sunmasi betona STANDART: TSE K 55

OZELLIKLER BiRIM STANDART DEGER

URUN 150 GR 200 250 300 400 500
KALINLIK mm TSEN 1849-1 14 1,8 2.3 2,9 3,8 43
EN mm TS EN 1849-1 2 2 2 2 2 2
BIRIM AGIRLIK gr/m? TSEN 1849-1 150 200 250 300 400 500
CEKME MUKAVEMETI EN N/5cm TSEN 12312 110 120 220 280 350 450
KOPMA UZAMASI EN % TSEN 12312 45 45 45 45 45 45
CEKME MUKAVEMETIBOY | N/5cm TSEN 12312 90 100 150 200 255 310
KOPMA UZAMASI BOY % TSEN 12312 50 50 50 50 50 50
STATIK DELINME N/5cm ASTM D6241 320 475 750 800 910 1530
RENK - - BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEVYAZ
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OSKAR
SERISI

Oskar serisinin Ust ylUzeyinde mineral
tas parcaciklari, orta kisminda
yirtilmayi ve kirilmayr onleyici cam
tulU bulunan, alt ylzeyi ise
uygulandigi zemine yapisabilmesi icin
kaucuk karisimli zift tabakasi ile kapli
olan okside bitimden olusmus
degisik sekil ve olculerdeki son kat
cati kaplama orttsudur.

KULLANIM ALANLARI: Celik konstriksiyon catilar
ahsap konstriiksiyon catilar egimli beton catilar
perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari ¢a-
tilar.

AVANTAJLARI: Her tip ¢atiya kolayca uyum saglar.
Karmaslk ¢ati formlarina, kubbe, tonoz gibi egrisel
ylzeylere adapte edilebilir. Parcali dokusu ve ¢eki-
ci renkleri ile estetiktir. Kolay ve hizli uygulanir. Su
gecirmez, parcali ve esnek yapisi sicaklik farklarin-
da catlamayi 6nler, uzun émurlidur. Uzerinde ra-
hatca ydrinebilir. Mahya, egik dere, duvar-baca
dibi gibi detaylarda farkli malzeme gerektirmez,
catl gorinimi tek bir malzemeyle tamamlanir.
Yaklasik 10 kg/m? agirligiyla hafif bir malzemedir,
cati konstriksiyonuna ¢ok az yuk verir.

UYGULAMA SEKLI: Singil (Shingle) esnek bir ¢ati
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklasik 3 m?
alan kaplar. Singil (Shingle) kaplanacak ¢atiya 6nce
metal veya ahsaptan saglam bir iskelet olusturu-
lur. Bu iskelet catida herhangi bir tamir yapilma
olasiligina karsl bir insani tasiyabilecek saglamlik-
ta olmalidir. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan olusturu-
labilir. Hazirlanan bu iskelet tzerine, sikistirilmis
ahsap paneller (OSB) vidalanir. iskeletin montaj,
Uzerine kaplanacak OSB’nin ug kisimlari ve birle-
sim yerleri de vidalanabilecek sekilde olusturulma-

lidir. OSB paneller 122x244 cm uzunlugundadir.
OSB montaji da yapildiktan sonra yalitim igin iste-
nirse Uzerine singil alti ortdleri dosenebilir. Bu or-
tuler, purmuzle yakilarak, civilenerek veya cakila-
rak OSB uzerine monte edilebilir. Singil (Shingle)
alti ortlleri maliyetli bir yalitim oldugundan bazi
yapilarda tercih edilmezler. OSB Uzerine veya singil
alti ortlsl Uzerine ug kisimdan baslanarak singil
dosenir. Uc kisimlari biraz disarda, bosluga gele-
cek sekilde dosenebilir. Her singil bir dncekinin
tUzerine binmelidir. Singil (Shingle), singil civisi ile
cakilarak veya izli yerinden pirmuzle isitilarak do-
senir. Singil (Shingle) yapraklarinin uc kisminin sa-
bitlenmesiicin de bitim mastik kullanilabilir. Singil
(Shingle) lar, %30 veya daha cok egimli ahsap cati-
lara galvanizli, genis basli ozel civilerle cakilarak
tespit edilir. DUslUk egimlerde veya dizgln yizeyli
beton catilarda bitimli membranlar ile birlikte
izole edilerek uygulanir. Isciligi kolay ve hizlidir. Sin-
gil (Shingle) cesitleriyle yapilan singil cati kaplama-
sinda duvar dibi, mahya, egik dere, gibi 6zel detay-
lar icin cinko, sac gibi farkli malzemeler gerekli
degildir. Bu catilar soguk cati yapim kurallarina
uygun sekilde havalandinlmalidir. Singil (Shingle)
catl tek bir malzeme ile bitirildigi icin tamaminda
renk ve gortinus butdnlugl saglanr.



DEPOLAMA: Singil (Shingle) paketleri 19 paketten fazla
Ust Uste konmamali, kuru ve serin yerde saklanmali, di-
rekt 1si kaynagindan uzak tutulmalidir. Kullanmadan
once yapraklarin rahat ayrilabilmesi icin paketler hafif-
ce bukulebilir. Palet Gizerine ikinci palet konmamalidir.

STANDART: TS EN 544
—
o
~
Altylze =
yuzey =
T
o
S
OZELLIKLER BiRIM STANDART DEGER
Genislik mm TSEN 544 1000
Yikseklik mm TS EN 544 315-333
Cekme dayanimi (boy) N/5cm TSEN12311-1 600
Gekme dayanimi (yikseklik) N/5cm TSEN12311-1 400
Civiile yirtilmaya direnc (yukseklik) N TSEN12310-1 100
Suemme % TS EN 544 2
UV dayanim - TSEN 1297 Geger
Kabarciklanmaya dayanim % TSEN 544 Geger
Yiksek sicakliklarda akmaya direng (90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleriyapismasi Gr TSEN 12039 3
Bitlim muhtevasi g/m? TSEN 544 1300
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FLEKS
SERISI

Fleks serisinin icerigini 110 gr/m* cam
tald (fiberglass) tastyicr ve yiksek
kaliteli APP’li bitimun olusturdugu,
Ust yuzeyi dogal renkli mineral kapli,
alt yUzeyi ise sokulebilir film ile kapli
estetik catl kaplama ortusudur. Alt
yuzeyi SBS modifiyeli kendinden
yapiskanli genis bant ile mukemmel
yapisma ve su gecirimsizlik saglar.

KULLANIM ALANLARI: Celik konstriksiyon cati-
lar, ahsap konstriksiyon catilar, egimli beton cati-
lar, perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari
catilar.

AVANTAJLARI: 5 °C’a kadar kirilmadan 180 derece
aclyla esneyebilmektedir. Her tip catiya kolayca
uyum saglar.Karmasik cati formlarina, kubbe, to-
noz gibi egrisel ylizeylere adapte edilebilir. Parcali
dokusu ve gekici renkleri ile estetiktir. Kolay ve hiz-
[l uygulanir. DUsUk sicaklikta yiksek esneklik ve ki-
rilmazlik orani artar Su gecirmez, parcali ve esnek
yapisi sicaklik farklarinda catlamayr onler, uzun
omurludar. Uzerinde rahatca yurinebilir. Mahya,
egik dere, duvar-baca dibi gibi detaylarda farkl
malzeme gerektirmez, ¢cati gorinimi tek bir mal-
zemeyle tamamlanir. Yaklasik 10 kg/m? agirligiyla
hafif bir malzemedir, cati konstriiksiyonuna cok az
yUk verir.

UYGULAMA SEKLI: Singil (Shingle) esnek bir ¢ati
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklasik 3m?
alan kaplar. Singil (Shingle) kaplanacak ¢atiya 6nce
metal veya ahsaptan saglam bir iskelet olusturu-
lur. Bu iskelet catida herhangibir tamir yapilma
olasiligina karsl bir insani tasiyabilecek saglamlik-
ta olmalidir. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan olusturu-
labilir. Hazirlanan bu iskelet Uzerine, sikistirilmis
ahsap paneller (OSB) vidalanir. iskeletin montaj,

tzerine kaplanacak OSB’nin uc kisimlari ve birle-
sim yerleri de vidalanabilecek sekilde olusturulma-
lidir. OSB paneller 122x244 cm uzunlugundadir.
OSB montaji da yapildiktan sonra yalitim igin iste-
nirse Uzerine singil alti ortdleri dosenebilir. Bu or-
tuler, purmuzle yakilarak, civilenerek veya cakila-
rak OSB uzerine monte edilebilir. Singil (Shingle)
alti ortlleri maliyetli bir yalitim oldugundan bazi
yapilarda tercih edilmezler. OSB Uizerine veya singil
alti ortlsl Uzerine ug kisimdan baslanarak singil
dosenir. Ug kisimlarr biraz disarda, bosluga gele-
cek sekilde dogenebilir. Her singil bir dncekinin
uzerine binmelidir. Singil (Shingle), singil civisi ile
cakilarak veya izli yerinden ptrmuzle isitilarak do-
senir. Singil (Shingle) yapraklarinin ug kisminin sa-
bitlenmesiicin de bitim mastik kullanilabilir. $ingil
(Shingle) lar (shingle), %30 veya daha ¢ok egimli
ahsap catilara galvanizli, genis basl 6zel civilerle
cakilarak tespit edilir. Duslk egimlerde veya diiz-
glin yuzeyli beton ¢atilarda bitimld membranlar
ile birlikte izole edilerek uygulanir. Isciligi kolay ve
hizlidir. Singil (Shingle) cesitleriyle yapilan singil
catl kaplamasinda duvar dibi, mahya, egik dere,
gibi 6zel detaylar igin cinko, sac gibi farkli malze-
meler gerekli degildir. Bu ¢atilar soguk cati yapim
kurallarina uygun sekilde havalandirilmalidir. Sin-
gil (shingle) cati tek bir malzeme ile bitirildigi icin
tamaminda renk ve gortinus butunlugl saglanir.



DEPOLAMA: Singil (Shingle) paketleri 19 paketten faz-
la Ust Uste konmamali, kuru ve serin yerde saklanmal,
direkt i1si kaynagindan uzak tutulmalidir. Kullanmadan
once yapraklarin rahat ayrilabilmesi icin paketler hafif-
ce bukulebilir. Palet Gizerine ikinci palet konmamalidir.

STANDART: TS EN 544
™
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OZELLIKLER BiRIM STANDART DEGER
Genislik mm TSEN 544 1000
Yikseklik mm TS EN 544 315-333
Cekme dayanimi (boy) N/5cm TSEN12311-1 600
Gekme dayanimi (yikseklik) N/5cm TSEN12311-1 400
Civiile yirtilmaya direnc (yukseklik) N TSEN12310-1 100
Suemme % TS EN 544 2
UV dayanim - TSEN 1297 Geger
Kabarciklanmaya dayanim % TSEN 544 Geger
Yiksek sicakliklarda akmaya direng (90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleriyapismasi Gr TSEN 12039 3
Bitlim muhtevasi g/m? TSEN 544 1300
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BEST _
SERISI

Best serisinin igerigini 110 gr/m* cam
tald (fiberglass) tastyicr ve yiksek
kaliteli APP’li bitimun olusturdugu,
Ust yuzeyi dogal renkli mineral kapli,
alt ylzeyi ise sadece yapraklari SBS
modifiyeli kendinden yapiskanli genis
bant ile mukemmel yapisma ve su
gecirimsizlik saglayan sokilebilir film
ile kapli estetik cati kaplama
ortusudur. Yapraklar yapiskan
oldugundan kolay uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI: Celik konstriksiyon catilar
ahsap konstriiksiyon catilar egimli beton catilar
perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari ¢a-
tilar.

AVANTAJLARI: 5 °C’a kadar kirilmadan °180 dere-
ce aclyla esneyebilmektedir. Her tip catiya kolayca
uyum saglar.Karmasik cati formlarina, kubbe, to-
noz gibi egrisel ylzeylere adapte edilebilir. Parcali
dokusu ve gekici renkleri ile estetiktir. Kolay ve hiz-
li uygulanir. DUslk sicaklikta yiksek esneklik ve ki-
rilmazlik orani artar Su gecirmez, parcali ve esnek
yapisi sicaklik farklarinda catlamayr onler, uzun
omurludar. Uzerinde rahatca yurinebilir. Mahya,
egik dere, duvar-baca dibi gibi detaylarda farkl
malzeme gerektirmez, ¢cati goriinimi tek bir mal-
zemeyle tamamlanir. Yaklasik 10 kg/m? agirligiyla
hafif bir malzemedir, cati konstriiksiyonuna cok az
yUk verir.

UYGULAMA SEKLI: Singil (Shingle) esnek bir ¢ati
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklasik 3m?
alan kaplar. Singil (Shingle) kaplanacak ¢atiya 6nce
metal veya ahsaptan saglam bir iskelet olusturu-
lur. Bu iskelet catida herhangibir tamir yapilma
olasiligina karsl bir insani tastyabilecek saglamlik-
ta olmalidir. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan olusturu-
labilir. Hazirlanan bu iskelet Uzerine, sikistirilmis
ahsap paneller (OSB) vidalanir. iskeletin montaj,

Uzerine kaplanacak OSB’nin ug kisimlari ve birle-
sim yerleri de vidalanabilecek sekilde olusturulma-
lidir. OSB paneller 122x244 cm uzunlugundadir.
OSB montaji da yapildiktan sonra yalitim igin iste-
nirse Uzerine singil alti ortdleri dosenebilir. Bu or-
tuler, pirmuzle yakilarak, civilenerek veya cakila-
rak OSB uzerine monte edilebilir. Singil (Shingle)
alti ortlleri maliyetli bir yalitim oldugundan bazi
yapilarda tercih edilmezler. OSB Uzerine veya singil
alti ortlsl Uzerine ug kisimdan baslanarak singil
dosenir. Ug kisimlarr biraz disarda, bosluga gele-
cek sekilde dosenebilir. Her singil bir oncekinin
uzerine binmelidir. Singil (Shingle), singil civisi ile
cakilarak veya izli yerinden ptrmuzle isitilarak do-
senir. Singil (Shingle) yapraklarinin ug kisminin sa-
bitlenmesi icin de bitim mastik kullanilabilir. $ingil
(Shingle) lar (shingle), %30 veya daha ¢ok egimli
ahsap catilara galvanizli, genis basli 6zel civilerle
cakilarak tespit edilir. Duslk egimlerde veya diiz-
glin yuzeyli beton ¢atilarda bitimld membranlar
ile birlikte izole edilerek uygulanir. Isciligi kolay ve
hizlidir. Singil (Shingle) cesitleriyle yapilan singil
catl kaplamasinda duvar dibi, mahya, egik dere,
gibi 6zel detaylar igin cinko, sac gibi farkli malze-
meler gerekli degildir. Bu catilar soguk ¢ati yapim
kurallarina uygun sekilde havalandirilmalidir. Sin-
gil (shingle) cati tek bir malzeme ile bitirildigi icin
tamaminda renk ve gortinus butunlugl saglanir.



DEPOLAMA: Singil (Shingle) paketleri 19 paketten fazla Ust
Uste konmamali, kuru ve serin yerde saklanmali, direkt 1si
kaynagindan uzak tutulmalidir. Kullanmadan 6nce yaprak-
larin rahat ayrilabilmesi icin paketler hafifce bukdlebilir. Pa-
let Gzerine ikinci palet konmamalidir.

STANDART: TS EN 544
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OZELLIKLER BiRIM STANDART DEGER
Genislik mm TSEN 544 1000
Yikseklik mm TS EN 544 315-333
Cekme dayanimi (boy) N/5cm TSEN12311-1 600
Gekme dayanimi (yikseklik) N/5cm TSEN12311-1 400
Civiile yirtilmaya direnc (yukseklik) N TSEN12310-1 100
Suemme % TS EN 544 2
UV dayanim - TSEN 1297 Geger
Kabarciklanmaya dayanim % TSEN 544 Geger
Yiksek sicakliklarda akmaya direng (90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleriyapismasi Gr TSEN 12039 3
Bitlim muhtevasi g/m? TSEN 544 1300
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KLASIK
SERISI

Klasik serisinin icerigini 110 gr/m?
cam tulu (fiberglass) tastyici ve
yUksek kaliteli APP’li bitimun
olusturdugu Ust yuzeyinde mineral
tas parcaciklary, alt yuzeyiise 5 cm’lik
silikonlu polietilen film ve kum ile
kapli degisik sekil ve olculerdeki son
kat cat kaplama ortusaddr.

KULLANIM ALANLARI: Celik konstriksiyon catilar
ahsap konstriiksiyon catilar egimli beton catilar
perguleler, kubbeler, kamelya, modern mimari ¢a-
tilar.

AVANTAJLARI: Her tip ¢atiya kolayca uyum saglar.
Karmaslk ¢ati formlarina, kubbe, tonoz gibi egrisel
ylzeylere adapte edilebilir. Parcali dokusu ve ¢eki-
ci renkleri ile estetiktir. Kolay ve hizli uygulanir. Su
gecirmez, parcali ve esnek yapisi sicaklik farklarin-
da catlamayi 6nler, uzun émurlidur. Uzerinde ra-
hatca ydrinebilir. Mahya, egik dere, duvar-baca
dibi gibi detaylarda farkli malzeme gerektirmez,
catl gorinimi tek bir malzemeyle tamamlanir.
Yaklasik 10 kg/m? agirligiyla hafif bir malzemedir,
cati konstriksiyonuna ¢ok az yuk verir.

UYGULAMA SEKLI: Singil (Shingle) esnek bir ¢ati
kaplama malzemesidir. Bir paketi yaklasik 3 m?
kaplar. Singil (Shingle) kaplanacak ¢atiya 6nce me-
tal veya ahsaptan saglam bir iskelet olusturulur.
Bu iskelet catida herhangibir tamir yapilma olasili-
gina karsi bir insani taslyabilecek saglamlikta ol-
malidir. 4x4, 5x5 veya 10x10 kalasdan olusturulabi-
lir. Hazirlanan bu iskelet Gizerine, sikistirilmis ahsap
paneller (OSB) vidalanir. iskeletin montaji, Uzerine
kaplanacak OSB’nin uc kisimlari ve birlesim yerleri
de vidalanabilecek sekilde olusturulmalidir. OSB

paneller 122x244 cm uzunlugundadir. OSB monta-
jidayapildiktan sonra yalitim icin istenirse Uizerine
singil alti ortuleri dosenebilir. Bu ortiler, pirmuzle
yakilarak, civilenerek veya cakilarak OSB Uzerine
monte edilebilir. Singil (Shingle) alti ortlleri mali-
yetli bir yalitim oldugundan bazi yapilarda tercih
edilmezler. OSB Uizerine veya singil alti rtlsl Uze-
rine u¢ kisimdan baslanarak singil dosenir. Ug ki-
simlari biraz disarda, bosluga gelecek sekilde do-
senebilir. Hersingil bironcekinin tizerine binmelidir.
Singil (Shingle), singil civisi ile cakilarak veya izli
yerinden pirmuzle isitilarak désenir. Singil (Shing-
le) yapraklarinin ug¢ kisminin sabitlenmesi icin de
bitim mastik kullanilabilir. Singil (Shingle) lar
(shingle), %30 veya daha ¢ok egimli ahsap catilara
galvanizli, genis basli 6zel civilerle cakilarak tespit
edilir. DUsuk egimlerde veya dizglin yuzeyli beton
catilarda bitimlt membranlar ile birlikte izole edi-
lerek uygulanir. Isciligi kolay ve hizlidir. Singil
(Shingle) cesitleriyle yapilan singil cati kaplamasin-
da duvar dibi, mahya, egik dere, gibi 6zel detaylar
icin cinko ve sac gibi farkli malzemeler gerekli de-
gildir. Bu catilar soguk cati yapim kurallarina uy-
gun sekilde havalandinlmalidir. Singil (shingle) ¢ati
tek bir malzeme ile bitirildigi icin tamaminda renk
ve gorlinls butinligu saglanir.



DEPOLAMA: Singil (Shingle) paketleri 19 paketten
fazla Ust Uste konmamali, kuru ve serin yerde saklan-
mall, direkt 1si kaynagindan uzak tutulmalidir. Kullan-
madan once yapraklarin rahat ayrilabilmesi icin pa-
ketler hafifce blkulebilir. Palet Gzerine ikinci palet
konmamalidir.

STANDART: TS EN 544
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OZELLIKLER BiRIM STANDART DEGER
Genislik mm TSEN 544 1000
Yikseklik mm TS EN 544 315-333
Cekme dayanimi (boy) N/5cm TSEN12311-1 600
Gekme dayanimi (yikseklik) N/5cm TSEN12311-1 400
Civiile yirtilmaya direnc (yukseklik) N TSEN12310-1 100
Suemme % TS EN 544 2
UV dayanim - TSEN 1297 Geger
Kabarciklanmaya dayanim % TSEN 544 Geger
Yiksek sicakliklarda akmaya direng (90 °C) mm TSEN 1110 2
Mineral taneleriyapismasi Gr TSEN 12039 3
Bitlim muhtevasi g/m? TSEN 544 1300
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